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Inspect-360° F

Multiperspektivische

~ Fraunhofer

IPM

Fluoreszenz-Inspektion

Risse, Verunreinigungen, Beschichtungen

im freien Fall detektieren

Die zerstorungsfreie Prifung von Oberflacheneigenschaften unter UV-Licht findet viel-
faltige Anwendungen, zum Beispiel bei der Detektion von Rissen und Uberlappungen
mithilfe von Fluoreszenzmarkern, bei der Beschichtungsprifung und der Reinheitspri-
fung. Oftmals ist sogar die Prifung aller Bauteilseiten gefordert. Dies ist bislang nur mit
zusatzlichen Handling-Schritten moglich, da die Bauteile typischerweise auf einem Trager
oder einem Forderband aufliegen. Das Freifall-Inspektionssystem Inspect-360° F von
Fraunhofer IPM prift Bauteiloberflachen vollstandig — ganz ohne Bauteilhandling.

Kein Bauteilhandling

Die Bauteilprifung muss im Wesentlichen zwei Herausforderun-
gen meistern: Zum einen erfordert die Vielfalt an Bauteilen jeweils
unterschiedliches Handling und treibt so die Kosten flir Prozess-
automatisierung in die Héhe. Zum anderen soll haufig die gesam-
te Oberflache aller Teile in der Produktion qualifiziert werden, was
die automatische Bildverarbeitung vor nahezu unldsbare Probleme
stellt. Das Inspektionssystem Inspect-360° F setzt daher auf einen
vollig neuen Ansatz: Das Multikamerasystem prift die gesamte
Bauteiloberflache im freien Fall — ganz ohne Handling.

Oberflachenpriifung vollstandig automatisiert
Inspect-360° F priift die Oberflache von Bauteilen und Schitt-

gut wie Umform-, Stanz-, Schmiede- oder Gussteilen vollstandig
von allen Seiten. Das Bauteil wird durch eine Offnung von oben

in das System befordert, wo per Lichtschranke mehrere UV-LED
eingeschaltet werden, die das Bauteil von allen Seiten beleuch-
ten. Zeitgleich nehmen mehrere Kameras das Objekt im freien
Fall aus unterschiedlichen Raumrichtungen auf und erfassen so
die Oberflache vollstandig in einem einzigen Aufnahmevorgang.
Organische Substanzen auf der Oberflache fluoreszieren bei UV-
Beleuchtung im sichtbaren Wellenldngenbereich und werden von
den Kameras mit hoher Sensitivitat ortsaufgelost erkannt.

Verunreinigungen wie Oltrépfchen und filmische Restbelegung-
en werden quantitativ erfasst. Schichtdicke bzw. Massen-
belegung kénnen exakt angegeben werden. Parallel zur
Fluoreszenzmessung werden konventionelle Bilder aufgenom-
men, um die Orientierung des Objekts zu erfassen. Anhand
dieser Bilder wird per CAD-Datenabgleich eine Typenerkennung
vorgenommen; gleichzeitig wird das Bauteil auf MaBhaltigkeit
gepruft. Die ortliche Zuordnung der Fluoreszenzsignale und
damit die bildgebende Darstellung der organischen Substanzen
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auf der Objektoberflache erfolgt durch Mapping der beiden
Bildaufnahmen (Bild oben). Bei der Eindringprifung und der
Magnetpulverpriifung kénnen durch die zusatzliche Information
zur Bauteilgeometrie die Rissanzeigen zuverlassig identifiziert
und der Pseudoausschuss reduziert werden.

Intuitive Auswertung und direkte Anpassung von
Prozessparametern

Das System stellt die Ergebnisse in einfach auswertbarer Form
zur Verflgung. Fehlstellen sind intuitiv und schnell erkennbar,
sodass eine direkte Anpassung von Prozessparametern erfolgen
kann. Mit Inspect-360° F kann eine i.0. / n.i.O. Aussage objekt-
und anforderungsspezifisch innerhalb einer Sekunde getroffen
werden. Die Kriterien dafir kénnen objektspezifisch angepasst
und auf unterschiedliche Oberflacheneigenschaften eingestellt
werden. Zudem kann die automatisierte Auswertung der Mess-
ergebnisse auf Teilbereiche reduziert werden, sodass fir die
Qualitatsprtfung nur relevante Oberflachenbereiche wie z. B.
Dicht- oder Fligeflachen herangezogen werden.

Einfache Integration, hohe Taktrate

Inspect-360° F prift Bauteile aus vielen unterschiedlichen
Richtungen gleichzeitig. Damit entfallt die Notwendigkeit,
das Prifobjekt in unterschiedlichen Orientierungen exakt vor
einem Sensor zu positionieren, was mit hohem Handlingauf-
wand verbunden ist. Die Zuflihrung der Priifobjekte in das
Inspect-360° F-System kann beispielsweise Uber einen Robo-
ter oder ein Forderband erfolgen. Inspect-360° F inspiziert

Typische Systemeigenschaften
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Nachweisgrenze (nach Schmierdl BAM K009) 10 mg/m?
Ortsauflosung des bildgebenden Verfahrens 100 ym
Taktzeiten ca. 0,5s

Maximal erfassbare ObjektgroBen bis 10 x 10 x 10cm3

(an groBere Bauteile anpassbar)

Angaben freibleibend, technische Anderungen vorbehalten.

- 40 mg/m?

-30 mg/m2

- 20 mg/m?

-10 mg/m2

- 0 mg/m?

unterschiedlichste Bauteile mit nahezu beliebig komplexer Geo-
metrie vollstandig, sofern die Oberflache optisch zuganglich ist.
So ist entfallt auch bei hoher Teilevielfalt und neuen Produkten ein
mechanisches Umrusten, das Ublicherweise komplex und teuer
ist. Es genligt, die CAD-Bauteildaten in der Datenbank abzulegen.

Bei einer Taktrate von einem Objekt pro Sekunde — inklusive
vollstandiger Inspektion und Bildauswertung — ist das System
problemlos in Fertigungsablaufe integrierbar. Inspect-360° F
eignet sich damit fur eine groBBe Bandbreite an Prifaufgaben: Die
Sauberkeit von Reinraum- und Vakuumbauteilen und die partielle
Reinheit bei Flige-, Kleb- oder Dichtflachen kdnnen ebenso
gepruft werden wie die Vollstandigkeit von Gleit- und Schutz-
schichten, bei denen die Schichtdicke gemessen werden muss.

Weitere Freifall-Systeme der Inspect-360°-Familie

Neben der Fluoreszenzprifung mit dem System Inspect-360° F
lassen sich mit den Prifsystemen Inspect 360°-MP und
Inspect-360° HR Bauteile auf MaBhaltigkeit und Defekte prufen.
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